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Herstellung von monodisper sen Uranpartikeln als In-House-Standard
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Im Institut fir Transurane (ITU) werden routine-
mafkig Wischtestproben analysiert, die von Inspek-
toren der Internationalen Atomenergiebehdrde
(IAEA) und der Européischen Atomenergiebehdrde
(EURATOM) in kerntechnischen Anlagen genom-
men werden, um die dortigen Aktivitéten zu Uber-
wachen. Ein wichtiges Verfahren dieser forens-
schen Analysen ist die Sekundérionenmas-
senspektrometrie (SIMS). Dabei werden - nach
entsprechender Probenvorbereitung - hauptséchlich
Uranpartikel (~ 1 pum) analysiert, um die in der
Anlage auftretenden Anreicherungsgrade zu
bestimmen. Um fir solche Messungen entspre-
chende Kadlibrationsstandards zur Hand zu haben,
wurde im ITU ene Anlage zur Herstellung von
monodispersen Uranpartikeln aufgebaut. Mit dieser
Anlage gelang es, Uranoxidpartikel verschiedener
zertifizierter ~ Anreicherungsgrade mit  einem
Durchmesser von ca. 1 um herzustellen.

Dazu wurden Uranylnitratlésungen durch Auflésen
von zertifiziertem Uranoxid (NIST) in Salpetersau-
re hergestellt und auf die fur die Herstellung von 1
pm groflen Partikeln benttigte Konzentration ver-
dinnt. Die verdiinnten Lésungen wurden anschlie-
fend mit einem Schwingblendenaerosolgenerator
(TSI, Modell 3450) in kleine (40 pum) monodisperse
Tropfchen verspriiht. In einer Trockenstrecke ver-
dampfte das Ldsemittel bis ca. 1 pm grof3e Uranyl-
nitratpartikel zurtickblieben. Diese wurden in einem
Prefiluftstrom durch 3 Ofen gepumpt und dabei auf
ca. 800° C erhitzt. Bel dieser Temperatur calcinier-
ten die Teilchen und wandelten sich in das stabile
Uranoxid um. Die Partikel wurden anschlief3end,
nach dem Durchlaufen einer Kihistrecke, auf Nuc-
leopore-Filtern gesammelt.

Zur Charakterisierung wurden mehrere Bilder mit
einem Raster-Elektronenmikroskop (REM, Philips
XL40) aufgenommen und daraus mit Hilfe eines
Bildanalyseprogramms (Carl Zeiss Vision KS 300)
eine Grolenverteilung bestimmt. Wie aus Abbil-
dung 1 ersichtlich, sind die Partikel in ihrer Grofze
sehr homogen, ein kleines, zweites Maximum ist
auf die Vereinigung von zwel Tropfchen vor der
vollsténdigen Trocknung zuriickzufthren.

Zur weiteren Charakterisierung wurden Partikel
verschiedener *°U-Anreicherungsgrade mit SIMS
(Cameca IMS6F) untersucht. Fir diese Messungen
wurde der Primérionenstrahl des SIMS (O,", Ener-
gie: 15 keV, Strom: 1-2 nA) auf einzelne Partikel
fokussiert und anschlief?end ein Massenspektum im
Bereich M = 230-280 (Massenauflésung: 1000)
aufgenommen. Die dabel gemessenen |sotopenver-
haltnisse wurden mit den zertifizierten Werten fir
die Ausgangsmaterialien verglichen und sind am
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Abb.1: GréRenverteilung Uranpartikel (0.5 % #°U)
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Abb. 2: I sotopenverhéltnisse der Uranpartikel

Beispiel °U/U in Abb. 2 dargestellt (Fehlerbal-
ken: 1s). Die Ubereinstimmung ist sehr gut. Aus
dem Verhdtnis Element- zu Uranoxid- und Urandi-
oxidionen im SIMS-Spektrum kann man schlief3en,
dal3 die Partikel Uberwiegend aus U;Og bestehen.

In zukiinftigen Experimenten ist geplant, kleinere
Partikel (bis 500 nm) herzustellen. Weiterhin sollen
die firr Safeguard-Anwendungen interessanten **U-
Anreicherungsgrade 20%, 50% und 90% eingesetzt
werden. Diese Partikel dienen spéter auch zur Ka
libration der Spaltspurmethode, die in Zukunft
erganzend neben der  Sekunddrionenmas-
senspektroskopie und der Elektronenmikroskopie
eingesetzt werden soll.



